
Przykładowa ścianka czołowa przepustu rurowego
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Żelbetowa ścianka oporowa przepustu rurowego, wykonana z betonu klasy min. C20 MPa

Poszczególne   elementy   konstrukcji   przepustu   betonowego   w   zależności   od   warunków   ich eksploatacji, 
należy  wykonywać  zgodnie  z „Wymaganiami  i  zaleceniami  dotyczącymi  wykonywania betonów do konstrukcji
mostowych”, z betonu klasy co najmniej:
- C 20 - prefabrykaty, ścianki czołowe, przepusty;
- C25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustów betonowych  musi spełniać następujące wymagania wg PN-B-06250
- nasiąkliwość nie większa niż 4 %,
- przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8,
- odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150.

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno
spełniać wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonów klas  C 20/C 25 i wyższych
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