Przyktadowa scianka czolowa przepustu rurowego
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Zelbetowa $cianka oporowa przepustu rurowego, wykonana z betonu klasy min. C20 MPa

Poszczegdlne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zaleznosci od warunkoéw ich eksploatacii,
nalezy wykonywa¢ zgodnie z,Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonywania betonéw do konstrukgciji
mostowych”, z betonu klasy co najmniej:

- C 20 - prefabrykaty, scianki czotowe, przepusty;

- C25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustow betonowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania wg PN-B-06250
- nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 4 %,

- przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8,

- odpornosc¢ na dziatanie mrozu - stopiefh mrozoodpornos$ci co najmniej F 150.

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinno
spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonéw klas C 20/C 25 i wyzszych
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